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1 INTRODUCAO

Atendendo a solicitagdo da empresa ASW Brasil Tecnologia em Plésticos Ltda, foram realizados
ensaios de trag&o a ruptura ante e apés intemperismo artificial.

2 AMOSTRA

A amostra foi identificada pelo solicitante como:

e Cruzeta polimérica.

3 METODO DE ENSAIO

3.1 Tragéo a ruptura antes e ap6s o envelhecimento em camara de Weather-Ometer

3.1.1 Normas utilizadas:
* ASTM G 155: Standard pratice for operating xenon arc light apparatus for exposure of non-
metallic materials — Cycle 1. USA, 2000.
* ABNT NBR 15956: Cruzetas poliméricas — Especificagdo, métodos de ensaio, padronizagao
e critérios de aceitagdo, 2011.

3.1.2 Equipamento utilizado:
* Xenon Test Chamber Q-Sun. Modelo: Xe-1-b/S. Marca: Q-Lab Corporationt;
* Maquina de tragao 4467 INSTRON.

3.1.3 Condigdes de envelhecimento em camara de Weather-Ometer:
* Lampada de xendnio: 4500 - 6500 W resfriada por agua pura;
¢ Temperatura: (63 + 2)°C;
* Intensidade de radiagao: 0,35 + 0,05 W/m? a 340 nm:
* Sistemas de filtros: interno e externo de borossilicato:
¢ Ciclo continuo: 102 min de luz e 18 min de luz e aspersao;
e Tempo total de exposigdo: 2000 horas.

3.1.4 Condigdes do ensaio de tragéo a ruptura:
e Temperatura ambiente: 22°C:
* Velocidade de deslocamento das garras: 5 mm / min;
* L, 33mm.
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4 RESULTADOS

Os resultados do ensaio de tragao a ruptura estao apresentados na Tabela 1 e 2.

Tabela 1: Resultado do ensaio de resisténcia a tragao para as amostras de cruzeta polimérica.

Resisténcia a tragao (MPa)

Antes do envelhecimento Apbs envelhecimento
1 14,2 1 22,4
2 21,9 2 11,6
3 13,5 3 10,1
4 18,3 4 13,1
Média 16,9 Média 14,3
Variagao (%) 15,3

Tabela 2: Resultado do ensaio de alongamento & ruptura para as amostras de cruzeta polimérica.

Alongamento a ruptura (%)

Antes do envelhecimento Ap6s envelhecimento
1 6,1 1 12,6
2 13,4 2 10,5
3 7.8 3 7.9
4 55 4 8,7
Média 8,2 Média 9,9
Variagao (%) 20,7

5 COMENTARIOS

A interpretagéo dos resultados é de responsabilidade do solicitante.
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